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Indice de los apuntes correspondientes a la asignatura “Tecnología química orgánica (II)”: Polímeros industriales.

Profesora: Raquel De Maria Ruiz.

TEMA 1. POLIMEROS INDUSTRIALES. ESTRUCTURA. MORFOLOGIA Y CLASIFICACION.

1.1 Grupos funcionales.

1.2 Isomerías.

1.3 Peso molecular y grado de polimerización medio.

1.4 Morfología de los polímeros orgánicos.

1.5 Polímeros orgánicos de interés industrial.

TEMA II. COMPORTAMIENTO REOLÓGICO DE LOS POLIMEROS EN ESTADO CONSISTENTE.


2.1 Deformaciones debidas a esfuerzos de tracción.


2.2 Comportamiento de los polímeros a tensiones variables.


2.3 Criterios de diseño mecánico.


2.4 Dependencia de la temperatura.


2.5 Transición vítrea.


2.6 Seudomódulos de elasticidad.


2.7Correspondencia tiempo-temperatura.


2.8Temperatura de fusión y de reblandecimiento.


2.9 Ensayos dinámicos.

TEMA III. REOLOGIA DE LOS POLIMEROS FUNDIDOS, EN DISOLUCION Y EN EMULSION


3.1 Comportamiento no newtoniano.


3.2 Viscosimetría y reometría.


3.3 Reología de los termoplásticos fundidos.


3.4 Disoluciones, dispersiones y emulsiones.

TEMA IV. RESISTENCIA MECANICA Y COMPORTAMIENTO EN LA ROTURA.


4.1 Resistencia Mecánica.


4.2 Criterios de fallo.


4.3 Determinacion experimental y aplicaciones de KIC.


4.4 Comportamiento a la fractura bajo cargas de larga duración. Fatiga.


4.5 Comportamiento a la fractura por choque o impacto.


4.6 Rozamiento y desgaste.

TEMA V. OTRAS PROPIEDADES DE LOS MATERIALES PLASTICOS


5.1 Propiedades eléctricas.


5.2 Propiedades ópticas.


5.3 Propiedades tlérmicas.


5.4 Permeabilidad a gases y vapores.


5.5 Estabilidad a altas temperaturas y comportamiento en el fuego.


5.6 Resistencia a los disolventes y reactivos químicos.


5.7 Biodegradabilidad.


5.8 Reciclado de materiales plásticos.

TEMA VI. POLIOLEFINAS.


6.1 Estructura y morfología.


6.2 Resistencia química.


6.3 Características mecánicas y térmicas.


6.4 Características eléctricas.


6.5 Aditivos.


6.6 Aleaciones, copolímeros y ionómeros.


6.7 Espumas.


6.8 Aplicaciones.

TEMA VII. POLIMEROS VINILICOS Y ACRÍLICOS

7.1 Estructura y morfología.

7.2 Policloruro de vinilo (PVC).

7.3 Poliestireno (PS) y copolímeros.

7.4 Resinas ABS.

7.5 Mezclas PS/PPO.

7.6 Resinas ASA.

7.7 Poliacrilonitrilo (PAN), poliacrilatos y polimetacrilato de metilo (PMMA).

7.8 Poliacetato de vinilo (PVAc) y derivados.

TEMA VIII. POLIAMIDAS Y POLIESTERES

8.1 Poliamidas (PA).

8.2 Poliesteres lineales.

8.3 Fibras sintéticas

TEMA IX. RESINAS TERMOPLASTICAS ESPECIALES


9.1 Policarbonatos.


9.2 Resinas acetálicas.


9.3 Poliolefinas fluoradas.


9.4 Poliéteres, polisulfuros, polietersulfonas y poliétercetonas aromáticas.


9.5 Otros termoplásticos resistentes a altas temperaturas.


9.6 Cristales líquidos.

TEMA X. ELASTOMEROS


10.1 Introducción.


10.2 Vulcanización.


10.3 Componentes y técnicas de preparación de las mezclas.


10.4 Cauchos de interés industrial.


10.5 Elastómeros termoplásticos.

TEMA XI RESINAS TERMOENDURECIBLES.


11.1 Resinas alquídicas y de poliéster.


11.2 Resinas epoxídicas.


11.3 Resinas de viniléster, bismaleimidas y alílicas.


11.4 Estratificados y “composites”.


11.5 Resinas fenólicas (PF).


11.6 Resinas ureicas (UF).


11.7 Resinas melamínicas (MF).


11.8 Resinas de poliuretano (PUR).

